
  

 

 

 

 

Pflege-Information zu Massivholz-Möbeln 
 
 
Sie haben sich für ein Möbelstück aus edlem Massivholz entschieden. 
 
Massives Holz ist ein lebendiges Material. Es ist deshalb wichtig, wie man damit umgeht und 
wie man es richtig behandelt. Möbelholz ist auf 7 – 8 % Holzfeuchtigkeit heruntergetrocknet, 
das gleicht einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bei 20o C. Holz arbeitet mehr oder weniger 
abhängig von der Luftfeuchtigkeit in der Umgebung. Tischplatten können – abhängig von den 
Jahreszeiten – um +/- 1 % variieren. Es ist nicht unnormal, dass Tischplatten sich bei 
wechselnder Luftfeuchtigkeit ein bisschen biegen oder reissen können. Das ist ein 
Markenzeichen von Edelholz und deshalb nicht reklamationsberechtigt. Es ist deshalb wichtig, 
dass massive Holzmöbel in Umgebungen stehen, wo sich die Luftfeuchtigkeit maximal 
zwischen 40 – 50 % bewegt. Diese Werte sind auch für uns selber am angenehmsten. 
 
Wenn der Winter kommt und wir mit heizen beginnen, kann die Luftfeuchtigkeit unter 40% 
fallen. Bei diesen trockenen Verhältnissen ist eine Behandlung mit Öl oft notwendig, um eine 
Austrocknung des Holzes zu verhindern. Wir empfehlen Ihnen, sich einen Hygrometer zur 
Kontrolle der Luftfeuchtigkeit zu besorgen und bei zu trockener Luft einen Luftbefeuchter 
anzuschaffen. 
 
Holz ist ein Naturprodukt, und in der Holzstruktur können kleinere Äste und Farbunterschiede 
vorkommen. Dies ist kein Reklamationsgrund.  
 
Massive Einlegeplatten, die zusammen mit dem Tisch bestellt sind, sind individuell für diesen 
Tisch angepasst. Bei nachbestellten Einlegeplatten können Abweichungen in Mass, Farbe und 
Struktur vorkommen. (Achtung: Freie Einlegeplatten sollen am besten in einer schwarzen 
Plastiktüte – auf der Längsseite stehend – eingeschlossen aufbewahrt werden, um einen 
gleichmässigen Einfluss der Luftfeuchtigkeit und Wärme auf Ober- und Unterseite zu sichern.) 
 
WICHTIG: Massives Holz verträgt kein direktes Sonnenlicht oder direkten Wärmeeinfluss  
z.B. von Kaminöfen oder zu dichter Platzierung an Heizkörpern. Dies kann zu Verfärbungen 
oder Austrocknung des Holzes führen, und damit können Risse in der Tischplatte entstehen. 
Decken Sie massives Holz nie mit einem Wachstuch oder ähnlichem Material mehr als max. 
24 Std. zu. Dem Holz darf die ersten zwei Wochen keine Art von Feuchtigkeit zugeführt 
werden, d.h. nicht mal feucht abwischen, wegen der Durchhärtung des aufgetragenen 
biologischen Öls oder Lacks. Wir empfehlen auch, die ersten drei bis vier Wochen Ihre neuen 
Möbel nicht zu dekorieren oder öfter Ihre Dekorationsgegenstände umzustellen. 
 
 
Für weitere Informationen und bei Fragen wenden Sie sich einfach an uns. Wir sind gerne für 
Sie da. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbelstück aus edlem Massivholz. 
 
 
 
 
 
 


